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BugSecure® 
fermeture certifiée

Housse intégrale cértifiée anti punaises de matelas avec tissu Tencel/Smartcel sur le plateau et les côtés et du 
polyester au dessous

Polyester 
laminé avec du 
polyurethane

Tissu Tencel / Smartcel 
laminé avec du 
polyuréthane

BUGSECURE®

HOUSSE INTÉGRALE

TENCEL/SMARTCEL PLATEAU & 
CÔTÉS + POLYESTER DESSOUS

DESCRIPTION GÉNÉRALE
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ENTRETIEN PRODUIT

Lavage en machine 90ºC90º
Séchage en machine à basse 
et moyenne temperature Javel interdite

Ne pas calandrer Ne pas repasser Nettoyage à sec interdit

EUROPEAN
PRODUCT10

0%

med

Barrière contre 
les acariens
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BUGSECURE®

HOUSSE INTÉGRALE

TENCEL/SMARTCEL PLATEAU & 
CÔTÉS + POLYESTER DESSOUS

Properties Values Units

Poids du tissu 65 ± 5 grs/m2

Poids total 100 ± 5 grs/m2

Composition du film 100% polyurethane

Tissu 100% polyester

Transmission de la vapeur d’eau (respirabilité) 1000 grs/m2 · 24h

Pression hydrostatique (imperméabilité) > 500 cm
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Tissu en polyester laminé avec du polyurethane.

DESCRIPTION DU TISSU DU DESSOUS

Propriétés Valeurs Unités

Poids du tissu 110 ± 10 grs/m2

Poids total 140 ± 15 grs/m2

Composition du film 100% polyuréthane

Tissu
Tencel (75% CLY 25% MD)

Contient ZnO · Degré 
cosmetique

Transmission de la vapeur d’eau (respirabilité) 1000 grs/m2 · 24h

Pression hydrostatique (imperméabilité) > 500 cm

· Certifié anti punaises de matelas par le laboratoire SNELL SCIENTIFICS LL. Meansville U.S.A.

· Imperméable, respirant et bi-élastique.

· Hautement absorbant.

· Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.

· Effet fraîcheur: réduction des odeurs. 

· Effet cosmétique: contient de l’oxyde de zinc à un degré cosmétique.

· Cértifié OEKO-TEX Class 1 (test nº 991803 par AITEX).

· Test qualité “All night fresh” par   Hohenstein (Test NºHL 13.8.9.0031).

INFORMATION PRODUIT

Tissu jersey Tencel / Smartcel laminé avec un film imperméable et respirante de polyurethane.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU TISSU


